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Prøve nr 2230350

Leverandør

Produktionssted

Koledhus Grusgrav

Koledhusvej

5853 Ørbæk

Dato for prøveudtagning

07-09-2023

Modtaget den

11-09-2023

Reference

Registreret af

Analyseret af

Kim

Mærkning

Prøve start

Prøve slut

ID

Egenskab / prøvningsmetode

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Udvaskning og sigtning

Vand (%) 6,3

Bemærkning Sted og dato

Odense 22-09-2023

Mikkel Svendsen, Laborant

Elektronisk signatur

Værdi Min værdi Max værdi

Kornstørrelsesfordeling D60

D10

13,426

0,193

D50 9,330 D60/D10 (U-tal) 69,7

Varedeklaration

1007737-1245-1

Produkt

0/32 mm Kørestabilt grus

Produktbetegnelse

sorteret og blandet bakkemateriale

Objekt

4,6

7

12
21
29
34
38
47
66
80
96

100

0,063

0,125

0,25
0,5
1
2
4
8

16
22,4
31,5
45

Min-
værdi

Max-
værdi

Målt
værdi

Sigte-
serie

gnf.%

NCC Industry A/S, Råstoffer

Laboratorie: Fyn

Energivej 30

5260 Odense S

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr

Fax nr

Org.nr

MVA nr

miksve@ncc.dk

www.tilslag.dk

Email

Internetadresse


