Ncc™

RAPPORT

Prave nr

2230337

| ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Varedeklaration
1009117-1237-1
Produkt

0/8 mm Stebemix

Leverandgr

Produktionssted
Sellebjerg Grusgrav
Vangevej 4

5771 Stenstrup

Produktbetegnelse

bakkemateriale
Objekt

Sorteret knust og blandet

Dato for prgveudtagning Prove start
21-08-2023
Modtaget den
01-09-2023

Reference ID

Prgve slut

Registreret af

Meerkning

Analyseret af
Ken

Egenskab / prgvningsmetode

Veerdi Min veerdi Max veerdi

EN 933-1 Kornsterrelsesfordeling
Udvaskning og sigtning
Vand (%)

9,0

Kornstorrelsesfordeling
gnf.%
Min- Max- Malt

Sigte- 100

D60
D10

4,111
0,215

D50 2,012 D60/D10 (U-tal) 19,1

veerdi veerdi veerdi serie
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Bemeerkning

Sted og dato
Odense 11-09-2023

P G

Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur

NCC Industry A/S, Rastoffer
Laboratorie: Fyn

Energivej 30

5260 Odense S

Besggsadresse

Hovedkontor

Telefon nr

Fax nr

Org.nr Email
miksve@ncc.dk
MVA nr Internetadresse

www.tilslag.dk




